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Структура крахмалаСтруктура альгината натрия

Структура целлюлозыСтруктура полимолочной кислоты



Создание биоразлагаемых композитов

№ образца Крахмал Ламинария Альгинат 
натрия

Глицерин 

1 5 0 3 2

2 5 0 5 2

3 5 2,5 2,5 2

4 5 1,5 2 2

Ультразвуковая 

ванна

Содержание компонентов в образцах



Старение полимеров

Деградация = деструкция ≠ старение

Деградация – это фрагментация макромолекулы полимера. 

Старение –процесс, в ходе которого происходит изменение 
механических свойств полимера. Оно предшествует деградации.



Старение в климатической камере. Термогравиметрия
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Климатическая камера ТГА исследуемых образцов



Образцы до старения



Старение в естественных условиях (1)

День 1 День 5



Старение в естественных условиях (2)

День 1 День 30



Старение в естественных условиях (2)

День 76 День 90



Старение в естественных условиях (2)

День 1 День 111



Старение в естественных условиях (3)

День 1 День 5 



Старение в естественных условиях (3)

День 30 День 42 



Старение в естественных условиях (3)

День 1 День 111 



Старение в естественных условиях (4)

День 1 День 30



Старение в естественных условиях (4)

День 1 День 111 



Выводы
1. Были изготовлены пленки, представляющие собой композитные 

материалы на основе крахмала с добавлением альгината натрия.

2. В полученных образцах крахмал и альгинат не просто 
механически смешиваются, а образуют полноценный композит. 
Это показывают результаты ТГА.

3. Старение показало, что композиты, с одной стороны, довольно 
устойчивы какое-то время. С другой стороны, через некоторое 
время начинается механическая и биологическая деградация 
образцов. 

4. Полученные полимеры могут быть использованы как 
экологичный упаковочный материал, так как обладают 
механической устойчивостью, но при этом являются 
биоразлагаемыми.
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Спасибо за внимание!


