Коррозия ЕГЭ
1. В каком случае произошла коррозия металла?

А) металлическое изделие деформировалось при ударе

Б) прохудилась стенка стального котла для кипячения воды

В) краска облезла с металлического изделия

Г) образовалась прочная оксидная пленка Al2O3 на алюминиевой ложке

2. В каком случае речь идет о химической коррозии металлов?

А) ржавление корпуса автомобиля во влажном воздухе

Б) разрушение алюминиевой кастрюли при варке кислых щей

В) разъедание внутренних стенок реактора для синтеза хлороводорода

Г) травление стекла фтороводородной кислотой

Д) разрушение металла под действием механической нагрузки

3. В каком случае речь идет об электрохимической коррозии металла?

А) растрескивание пластикового корпуса реактора вследствие механических напряжений

Б) медленное растворение свинцового кирпича в подкисленной воде

В) окисление медной проволоки в сухой кислородной атмосфере

Г) расплавление контакта под действием большой силы тока

4. Какой металл из перечисленных наиболее подвержен коррозии?

А) Ag
Б) Sn
В) Cu
Г) Mg
5. Образец железа с примесью какого металла будет сильнее всего подвергаться электрохимической коррозии?

А) Pb

Б) Mg

В) Zn

Г) Ni

Д) Al

6. Как можно замедлить электрохимическую коррозию?

А) удалить из раствора газы

Б) заменить металл на более активный

В) создать контакт с более активным металлом

Г) повысить температуру

Д) подкислить раствор

7. Для протекторной защиты железа можно использовать:

А) Pt

Б) Ni

В) Mn

Г) S
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